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228 13/1.1.2.2 Question 著しい腐食 2006/11/29

バルクキャリアーCSRによって建造される船舶における
「著しい腐食」の定義は、最新版のIACS UR Z10.2と
Z10.5で説明されている。バルクキャリアーCSRにおける
著しい腐食の説明は、IACS URのものと一致していない。
混乱を避けるため、この文章は削除されなければならな
い。

バルクキャリアーCSRの13章1節1.2.2において、現在の
文章は次の文章に変更されています。：[1.2.2 著しい腐食]
著しい腐食とは、腐食形態の評価において、"t renewal"と
"t renewal + t reserve"の間の測定された板厚である腐食
の範囲をいいます。
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